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Die Holzmaserung jeder einzelnen Parkettdiele ist so einzigartig 
wie ein Fingerabdruck. Jede Fladerstruktur, jeder Ast, jeder 
Trocknungsriss und jede Kittung ist einmalig. Die „Sortierung“ 
ist einer der wesentlichen Parameter bei der Auswahl eines 
Naturholzbodens und bestimmt, wie viele Äste, Trocknungsrisse, 
Splintanteile und Kittungen in welcher Größe und in welchem 
Ausmaß einsortiert werden müssen bzw. dürfen. Rohwarenbedingt 
unterscheiden sich Produktionschargen natürlich auch 
hinsichtlich Lebhaftigkeit, Asthäufigkeit und der Intensität 
markanter Holzmerkmale, wie Splintanteil und Spiegel.

STRUKTUREN UND
CHARAKTERISTIK 

Jede Holzdiele ist ein Unikat, das sich im Farbton, der 
Lebhaftigkeit und der Holzstruktur von anderen Dielen, mitunter 
auch sehr deutlich, unterscheidet! Es liegt in der Natur der Sache, 
dass Handmuster, Musterplatten und Produktfotos nur einen 
Auszug aus dem natürlichen Farb- und Strukturspektrum des 
gewählten Naturholzbodens darstellen können. Im Rahmen einer 
fachgerechten Beratung ist dies zu berücksichtigen. Zudem sollte 
darauf hingewiesen werden, dass sich auch Ausstellungsmuster im 
Laufe der Zeit, ebenso wie verlegte Holzböden, farblich verändern.

DAS NATURPRODUKT HOLZ 

Dunkles, stark astiges
Muster mit Kittungen.

Muster in mittlerem Farbton
mit schlichter Struktur.

Helles Muster mit
kleinen Ästen und
Kittungen.
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Ein Holzboden zeichnet sich durch ein natürliches und breites 
Farbspektrum aus, das je nach gewählter Sortierung und 
Oberflächenbehandlung mehr oder weniger lebhaft ausfällt. 
Weitere Faktoren welche den Grundfarbton und die Lebhaftigkeit 
einer Charge mitbestimmen, sind das Wuchsgebiet der Rohware 
sowie der Gerbsäuregehalt der Eiche. Daher sind natürliche 
Chargendifferenzen absolut üblich. Speziell geräucherte und 
gelaugte Oberflächen beeindrucken durch eine unglaubliche 
Vielfalt an Farben und Strukturen. Verlegte Naturholzböden 
verändern sich im Laufe der Jahre, abhängig von Nutzung, 
Sonneneinstrahlung und Art der Pflege. All diese Eigenschaften 
unterstreichen das Naturprodukt Holz und erklären, warum Muster 
und Produktfotos nie die gesamte Bandbreite an möglichen Farben 
darstellen können. Mit dieser Visualisierung möchten wir das 
Bewusstsein für das Naturprodukt Holz fördern und den Einsatz 
von Produktmustern erleichtern.

DIE FARBEN DER NATUR 

Helles Muster mit kleinen
Ästen und dezentem Fladerbild.

Muster in mittlerem Farbton,
mit schlichter Struktur und Punktast.

Dunkles Muster mit großem,
gekitteten Flügelast.
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